


ZDRAVE BYVANIE V HARMONII S PRIRODOU

Druh pouZitého stavebného materidlu na vystavbu domov
a bytov urcuje kvalitu byvania. Je na kazdom z nas, akej kvalite
dame prednost, ¢i si zvolime zdravé byvanie pre seba a svoje
deti. Mnohi, ktori sa rozhodli pre ekologicky stavebny systém
Durisol maju tento problém vyrieseny.

Ked v roku 1934 ziskal v Holandsku patentovu ochranu
novy stavebny prirodny material s nézvom Durisol, jeho tvorco-
via sa nemylili v tom, Ze sa v stavebnictve UspesSne presadi. Dnes
po necelych 80 rokoch sa Durisol vdaka svojim vlastnostiam
vyuziva v stavebnej praxi v mnohych krajinach sveta. Na
Slovensku ho vyrébala a predavala od roku 1991 Bratislavska
spolo¢nost DURISOL - STAV spol. s r. 0. Dnes je to Leier Baustoffe
SK, s.r.o.

Vynimoc¢né vlastnosti Durisolu vyplyvaju z jeho zloZenia. Rodinné domy Demdnovd
Zadkladnou surovinou na jeho vyrobu je prirodzene obnovi-
telny zdroj - drevna Stiepka, ku ktorej sa pridavaju cement, voda a dalsie mineralizacné komponenty. Po premiesani v zmieSava-
com centre sa durisolova hmota lisuje do foriem a po prirodzenom vyschnuti a vytvrdnuti sa tvarovky horizontélne frézuju na
presny rozmer. Z takychto tvaroviek, ktoré sa vyrabaju v réznych tvaroch, hribkach a parametroch sa dé postavit azda vsetko - od
rodinného ¢i bytového domu, cez administrativne budovy, vyrobné a priemyselné haly az po protihlukové steny.

V tvarovkéch Durisol sa spajaju vsetky vyhody, ktoré ponuka drevo a betén. Tento stavebny systém ma vyborné tepelno a zvuko-
voizolacné vlastnosti a vynika velmi dobrou akumulaciou tepla. TaktieZ ma vysoku odolnost voci poveternostnym vplyvom, a preto
je vhodny do vsetkych klimatickych podmienok. Technologické zloZenie tvaroviek umoznuje vybornt difuziu vodnych par. Cirku-
ldcia vihkosti je natolko Ucinng, Ze v miestnostiach je vyvazeny pomer medzi teplotou a vlihkostou vzduchu, ¢o zabezpecuje velmi
zdravu vnutornt klimu a prijemny pocit z byvania.

Velkou vyhodou durisolovych tvaroviek je aj ich nenasiakavost. Tato vlastnost je zvlast délezita v zimnom obdobi, pretoze aj pri
nizkych teplotach a vysokej relativnej vihkosti vzduchu sa u durisolovych tvaroviek deklarovany tepelny odpor nementi. A prave tato
vlastnost, spolu s vysokou akumulaciou tepla v beténovom jadre umoznuje dosahovat vyznamné Gspory pri vykurovani.
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Dalsim krokom je vyrezanie Casti tvaroviek v rohoch, osteniach a pri napojeni vnitornych stien. Zarezavame vzdy zhora, aj zdola.
Zarezanim zabezpecime pretecenie beténu a zvysime pevnost stien.

Takto pripraveny prvy rad osadime na hydroizoldciu do cementovej malty a nechame vytvrdnut. Cementovd maltu nanasame
v dvoch pasoch, v ktorych sa ndm da tvarovka lahko osadit. Odporic¢ame dodrzat maximalnu vodorovnost a zvislost tvaroviek prvého
radu. Ulah¢ime si tym pracu pri dalSej vystavbe. Pri osadzani do malty je dobré zacat z najvyssieho bodu podkladovej beténovej dosky,
aby sme vedeli vyrovnat prvy rad do roviny.



3. Ukladanie v dalSich radoch:

Po zatvrdnuti cementovej malty mézeme pristipit k ukladaniu tvaroviek druhého radu. Za¢iname od rohu, kde osadime rohovi tvarovku.
Tvarovku polozime v opacnom smere ako v prvom rade. Potom k nej pridéme doplnkovi rohovi tvarovku. Tymto ulozenim zabezpecime
vazbu muriva.

C R JC BCJC BC JC HC

Postupne dolozime cely druhy rad. Nezabudneme na vyrezanie casti tvaroviek v rohoch, pri osteniach a pri napojeni vnutornej ste-
ny. V nasledujucich radoch budeme ukladat tvarovky podla prvych dvoch radov az do vysky steny 1m.

4. Betonovanie:

Pri dosiahnuti vysky Styroch radov je ¢as na zaliatie postavenej steny beténom. Vypliiovy betén v murive z tvaroviek Durisol pdsobf
ako staticky ucinné jadro steny, ktoré prenasa zatazenie budov. K miesaniu betonu pristupujeme s plnou véznostou. Pevnost betonu
ovplyvni celd statiku budovy.

Beténovat mdZzeme ru¢ne alebo s pouzitim stavebnych mechanizmov. Pri vystavbe rodinnych domov svojpomocne je ru¢na be-
tonaz najbeznejsia. Namiesany betén lejeme do otvorov tvaroviek Durisol naberackou az do vysky polovice posledného radu. Pocas
beténovania dbédme na to aby mal betdén pozadovanu kvalitu a stupen rozliatia, aby betén zatiekol do vsetkych otvorov. Priebezne ako
lejeme betdn do tvaroviek vykona-
vame jeho zhutnenie. Zhutnovat be-
ton mozeme rucne, alebo pomocou
ponorného vibratora.

Po zaliati tvaroviek beténom
do pozadovanej vysky (polovica
horného radu) mézeme pokraco-
vat v ukladanf tvaroviek dalSieho
radu. V pripade, Ze uz nebudeme
pokracovat v betonazi ten isty den, je
potrebné zasunut do kazdej druhej
dutiny v tvarovkdch ocelovu vystuz
dlzky 40 cm. Vystuz osadzame zvislo
do hibky 20 cm, zvy$nych 20 cm ne-
chavame trc¢at von. Takto zabezpedi-
me pracovnu skaru pri betonazi, t,.
previazanie beténového jadra steny.




Pomaocka pri miesani beténu:

Pevnost beténu v tlaku je zavisla na kvalite (akosti) cementu, od zmiesavacieho pomeru cementu a kameniva, od vlastnostf
a zrnitosti kameniva na obsahu vody (stuper rozliatia). Udaje uvedené v tabulke st doporu¢enymi hodnotami pre pripravu beté-
nu. Velkost zrna kameniva = 1/10 Sirky beténovej dutiny tvérnic.

Obsah cementu v m? Zmiesavaci pomer
Akostbetonu v hotovom beténe
Objemovy Vahovy
C12/15 (B15) 250 kg PC 325 strkopieskové zmes s velkym obsahom hrubych zin 1:4 1:8
delené kamenivo cca 40% piesok 0-7 mm : :
C16/20 (B 20) 300 kg PC 325 60% hrubozrnné kamenivo 1:5 1:7
€20/25 (B25) 300 kg PC 350 delené kamenivo cca 40% piesok 0-7 mm 1:4 16

60% hrubozrnné kamenivo

Pocas betonaze osadime do stien aj dodatkovu vystuz. Dodatkova vystuz sa umiesthuje v rohoch a pri vézbe obvodové-
ho plaéta s vnitornou nosnou stenou. PouZiva sa vystuz priemeru 8 az 10 mm a dizky 1,5 m. V rohoch sa osadi ohnutd do
pravého uhla do kazdého Stvrtého radu. Pri napdjani vnutornej steny sa pouzivaju dva rovnako ohnuté prity umiestnené
v tvare T tiez v kazdom Stvrtom rade. Posledné miesto pre dodatkovu vystuz je pod parapetom okna. Tu sa pouziva
2 x vystuz priemeru 8 mm. Dizka zavisi od velkosti okna. Netreba zabudnut na presah vystuzZe na obe strany aspof 50 cm.

5. Preklady okien a dveri:

Postupnym ukladanim tvaroviek a betoénovanim sa dostaneme az do miest, kde je potrebné v konstrukcii vytvorit
preklad. Preklad sa vytvara z univerzalnej tvarovky U. Tvarovku rozrezeme na dve polovice. Polku si potom obrati-
me hore rozrezanou ¢astou a vyrezeme vnutornu stienku po polystyrén.




V pripade, Ze potrebujeme preklad vac-
sej hrubky (pri vacsich rozponoch) posta-
vime univerzalnu tvarovku na vysku a vy-
rezeme od vrchu vietky tri priecky az po
polystyrén a dostaneme prekladovud tva-
rovku vysky 50 cm. Pri osadeni tvaroviek
na miesto pouzijeme drevené stojky po-
trebnej dizky a jednu dosku na podloZenie
tvaroviek. Nezabudnite, Ze vystuz prekladu
mus{ presahovat nad nosné steny, preto je
potrebné vyrezat bo¢nu stenu na tvarovke
nad ostenfm.

Pomacka pre vystuzovanie prekladov:

Na ulahcenie prace pri stavani prekladov sme pre Vas vypracovali pomécku pre navrh vystuze do prekladov z ostero-
vych tvaroviek Durisol DSs 30/12 a DSs 37,5/14 — 12. Pomocka je spracovana pre rozpatie prekladov 1,0 m, 20 m, 3,0 m a 40 m
pre vypoctové zatazenie 15 kN/m, 20 kN/m, 25 kN/m a 30 kN/m pre triedu beténu C 25/30 a pre betonarsku vystuz z ocele
B500. Vyska prekladov 0,2 m, alebo 0,45 m a tym aj pouzitie druhu osterovej tvarovky (U/2, resp. U) vyplynula zo statického postdenia
prekladu.

V tabulkovej forme su spracované potrebné profily betonérskej vystuze v pozdiznom a tiez priecnom smere. V pozdiznom
smere betondrska vystuz pri hornom povrchu je navrhovana ako konstrukéna 2 @V 10 a pri spodnom povrchu ako static-
ky potrebnd vystuz. Priecna vystuz (strmene) su z profilu V6 a ich vzajomna vzdialenost vyplyva zo statického namahania
prekladu. Potrebné profily betonarskej vystuze su spracované pre dany typ ostefiovych tvaroviek Durisol, pre urcité teoretické roz-
patie prekladu, pre urcitd vysku prekladu, pre urcité celkové zatazenie a pre beton triedy C 25/30 (vid tabulka).

Prehlad vstupnych tudajov pre dany druh ostenovej tvarovky:

Typ ostenovej tvarovky Rozmery prekladu
12 12

sirka beténovej casti (cm)
Durisol DSs 30/12

vyska beténovej casti (cm) 20 45

sirka beténovej casti (cm) 14 14
Durisol DSs 37,5/14

vyska beténovej ¢asti (cm) 20 45

V nasledujucej tabulke st uvedené dimenzie vystuze na zaklade statickej analyzy, ktoré sa mézu pouzit na rychly orientacny navrh
vystuze do prekladu z ostenovych tvaroviek DSs 30/12 a DSs 37,5/14 — 12 podfa STN EN 1992-1-1 “Navrhovanie beténovych konstruk-
cii”. Preklad zo statického hladiska je uvazovany ako prosty nosnik zatazeny rovnomernym zatazenim pdsobiacim v osi prekladu. Beto-
narska vystuz sa umiestni do prekladu podla zasad STN EN 1992-1-1. Zn{Zenie Unosnosti prekladu mdze spdsobit nekvalitna betdonova
zmes, nedodrZiavanie krycej vrstvy a taktieZ nepresnost uloZenia tvaroviek. Z toho vyplyva zvysena pozornost pri realizacii.



Durisol DSs 30/12
Navrh vystuze do prekladu z tvaroviek Durisol DSs 30/12
Preklad z tvaroviek DSs 30

Rozpitie Vyska V)"Qovétoyé yystui Vystuz pri ’Moment.
m prekladu zatazenie pri hornom spodnom unosnosti
] kN/m povrchu povrchu kN.m

02 15 20V10 20V10 7,96 V6, 55=0,12m
02 20 20V10 20V10 7,96 V6, 55=0,12m
DSs 1 02 25 20V10 20V10 7,96 V6, 55=0,12m
30/12-U/2 02 30 26V10 2410 7,96 V6, s5=0,12m
, 02 15 20V10 20V10 7,96 V6, 55=0,12m
02 20 20V10 20V12 108 V6, 55=0,12m
045 25 20V10 20V10 2244 V6, 55=0,30m
’ 045 30 26V10 26V10 22,44 V6, 55=0,30m
045 15 20V10 20V10 2244 V6, 55=0,30m
o 045 20 26V10 26V10 22,44 $V6, 55=0,30m
’ 045 25 20V10 20V10 2244 V6, 55=0,30m
0,45 30 26V10 26V12 31,61 V6, 55=0,30m
DSs 045 15 20V10 20V10 2244 V6, 55=0,30m
30/12-U . 045 20 26V10 24V12 3161 V6, s5=0,30m
045 25 20V10 20V12 3161 V6, 55=0,30m
045 30 26V10 20V14 41,99 V6, 55=0,30m
045 15 20V10 20V12 3161 $V6, 55=0,30m
. 045 20 26V10 20V14 41,99 V6, 55=0,30m
045 25 20V10 20V16 53,18 $V6, 55=0,30m
045 30 26V10 20V18 65,04 V6, 55=0,30m

Pozn.: Priehyby prekladov si mensie ako limitné dovolené priehyby

Durisol DSs 37,5/14
Navrh vystuze do prekladu z tvaroviek Durisol DSs 37,5/14
Preklad z tvaroviek DSs 3 C25/10,B500
Rozpitie Vyska V)’rrfovétoyé yystui Vystuz pri ’Moment.
m prekladu zatazenie pri hornom spodnom unosnosti

m kN/m povrchu povrchu kN.m
02 15 20V10 20V10 8,09 $V6,55=0,12m
0.2 20 20V10 20V10 8,09 V6, s5=0,12m
1 0.2 25 26V10 26V10 8,09 V6, 55=0,12m
DSs 02 30 20V10 20V10 8,09 $V6, 55=0,12m
37,5/14-U/2 02 15 20V10 26V10 8,09 V6, 55=0,12m
3 0,2 20 26V10 26V12 11,07 dV6, 55=0,12m
0.2 25 20V10 20V14 14,18 V6, s5=0,12m
02 30 26V10 26V16 1716 dV6, 55=0,12m
045 15 26V10 26V10 22,57 dV6, s5=0,30m
S 045 20 26V10 26V10 22,57 V6, 55=0,30m
' 045 25 20V10 20V10 22,57 V6, 55=0,30m
045 30 20V10 20V12 31,89 $V6, 55=0,30m
045 15 26V10 26V10 22,57 $V6, s5=0,30m
DSs s 045 20 20V10 20V10 22,57 $V6, 55=0,30m
37’5/1 4-U 045 25 26V10 20V12 31,89 $V6, s5=0,30m
0,45 30 26V10 26V14 42,51 dV6, 55=0,30m
045 15 2¢6V10 20V12 31,89 $V6, s5=0,30m
. 045 20 20V10 20V14 42,51 V6, 55=0,30m
045 25 2¢V10 20V16 54,08 $V6, s5=0,30m
045 30 20110 20V18 6648 V6, 55=0,30m

Pozn.: Priehyby prekladov st mensie ako limitné dovolené priehyby



6. Veniec a strop:

Po postaveni obvodovych a vnutornych nosnych stien do konstrukenej vysky prichddzame na rieSenie venca a stropu. Tu je potrebné upozomnit,
Ze na rozdiel od inych stavebnych materidlov sa steny z Durisolovych tvaroviek stavaju az po strop. Veniec sa potom vystuzuje spolu so stropom.
Ked mame steny v potrebnej vyske a zaliate beténom az do polovice vysky posledného radu, nalepime na stavebné lepidlo po obvode vencovu
tvarovku Dr. Potom na vnutornej strane vyskladame strop podla projektu a osadime vystuz venca. Urcite ste si vsimli, Ze nam odpadlo debnenie
vencov a stropnej dosky po vonkajsom obvode stavby. Toto debnenie je nahradené vencovou tvarovkou.

Pre istotu odporucame pri betonazi zaistit tieto tvarovky po obvode stavebnym rezivom.

! aden)

Priklad uloZenia vencovej tvarovky Dr Priklad pri keramickom strope

Systém Durisol ndm dava aj ind moznost riesenia posledného radu, resp. stuzujiceho venca. Tato moznost spociva v tom, zZe sa
pouZije v nasom pripade tvarovka DSs 37,5/12 Dr.V tomto pripade tvarovku osadime ako poslednu v rade a zalejeme ju beténom pri
betondzi steny. Potom nam uz ostava iba na vnutornej strane vyskladat strop. Tvarovku DSS 37,5/12 Dr vytvorime z tvarovky N (normél-
nej) vyrezanim rohu tvarovky po celej dizke podla poziadaviek na stavbe.

7. Instalacie: T — e ) 2

Pri stavbe rodinného domu je ¢asto potrebné skryt v stene rozne : '
rozvody. Najvacsi problém je zvacsa pri kanalizacnych rdrach, ktoré : P "
maju vacsi priemer. Mézeme vyuzit dva sposoby, ktoré su ovela me- .
nej narocné na pracu ako dodatocné buranie steny.V prvom pripade
si v mieste kanalizacnej rury pred betonazou osadime do vnltra tva-
roviek polystyrén. Potom pri osadzani rdry len v mieste rozvodu vy-
rezeme uhlovou briskou drazky a vyltipneme stenu medzi nimi von
aj s polystyrénom v tvarovke, ¢im ndm vznikne priestor na osadenie
rary. Druhy pripad je pravdepodobne este jednoduchsi. Kanaliza¢n
rdru vacsieho prierezu osadzame do tvarovky uz pocas ukladania tva-
roviek a zlejeme ju betonom priamo na mieste. V mieste oslabenia
betonu odporicame dat za kanaliza¢nu rdru kratku vystuz na lepsie
previazanie beténu.

Ostatné rozvody vody a elektroinstalacie sa daju velmi jednoducho urobit v durisolovej stienke tvarovky uz po postaveni hrubej stavby.




8.Vazba muriva:

Dodrziavajte vazbu muriva. Vytvorite tym v stene stipikovy nosny systém.V pripade, Ze treba tvarovky dorezavat, ukladajte skratené
kusy tak, aby ste zachovali vazbu.

Vazbu tvaroviek zabezpecite spravnym zalozenim rohov.

PRIKLADY ZALOZENIA ROHOV

DSs 37,5/14n pravouhly vonkajsi roh




DSs 37,5/14n pravouhly vnutorny roh

DSs 30/12n pravouhly vonkajsi roh




DSs 37 5/12n uhol steny 50°

DM 15/9 uhol steny 50° ::_H_E'ﬂ_ﬂ_f' =
X I/ I $ [] :’




Skladby omietok s omietkovym podkladom z tvaroviek DURISOL

Vnutorna omietka jednovrstvova Preduprava omietkového podkladu

Sadrové omietka
Sadrové vapenna omietka

Véapenno-sadrova omietka

L Nie je potrebné
Sadrové lahcena omietka

Sadrova tepelnoizola¢na omietka
Vapenna omietka

Pridavné opatrenie

Nie je potrebné

Vnutorna omietka viacvrstvova, podkladova omietka Predtprava omietkového podkladu

Vapenno-cementova omietka[1] o .

. Nie je potrebné
Vapenno-cementova odlahéend podkladova omietka
Vapenno-cementova tepelnoizola¢na omietka Perlit
V zavislosti od produktu moéze byt
potrebné: cementovy prednastrek,
technologicka prestavka, min. 2 tyzdne.

Vapenno-cementova tepelnoizola¢na omietka EPS

Dbat na tdaje od vyrobcu omietky!

Pridavné opatrenie Vrchna omietka

Sadrové a sadru obsahujuce
jemné omietky [3]
Véapenno-cementova omietka
Vapenno-cementova $lachte-
na omietka

Vapenna omietka

Silikatova omietka [2]
Omietka na baze syntetickej
zivice [5]

Nie je potrebné

Silikénova omietka [2]



Vnutorna omietka viacvrstvova, podkladova omietka Preduprava omietkového podkladu

Vdpenno-cementova omietka Cementovy predndstrek [6 Prip. vystuzenie omietky [6 . . )
P yp (6] p-vy y o] Vépenno-cementova omietka
. A e T . . , Nastierkovana sklotextilna Vapenno-cementova $lachtend
Védpenno-cementové odlahcend podkladova omietka Nie je potrebné [4] . 2
mriezka (4] omietka

Silikdtova omietka [2]
Omietka na baze syntetickej
Zivice [5]

Silikénova omietka [2]

V Zévislosti od produktu méze byt nutné:

Cementovy prednéstrek, doba sttia min. Odporuca sa nastierkovana
2 tyzdne. Dbat na udaje sklotextilnd mriezka

od vyrobcu omietky!

SPECIALNE OMIETKY Dbat na udaje od vyrobcu!

1 Za velmi priaznivych podmienok, napr. pri slabo a rovnomerne nasiakavom omietkovom podklade, pri malo premenlivej hribke omietky a rovnomernych plnych skarach v murive je mozna aj jedno-
vrstvova Uprava.

Vdpenno-cementova tepelnoizolacna omietka Perlit

Vdpenno-cementové tepelnoizolacna omietka EPS

2 Silikdtové alebo silikénové vrchné omietky vyzaduju na tepelnoizolacnych a hrubych vapenno-cementovych omietkach medzivrstvu a vzdy aj zékladny nater.
3 Pripouziti sadrovych alebo sadru obsahujtcich omietok je doba zretia spodnej omietky minimalne 4 tyzdne.

4 Pristiepkocementovych tvarniciach bez integrovanej pridavnej izolacie nie je sklotextilna mriezka potrebnd.

5  Vrchné omietky na baze syntetickej Zivice vyzaduju na hrubych vapenno-cementovych omietkach medzivrstvu a vzdy aj zakladny nater. Na vdpenno-cementové tepelnoizolacné omietky sa neodpo-

ricaju.

6 U tvarnic s vysokym tepelnym odporom s integrovanou tepelnou izoldciou sa namiesto prednastreku vyzaduje armovanie omietky sietkou v tychto pripadoch:
- pri réznom tepelnom odpore podkladového materialu
- pri réznom koeficiente roztaznosti podkladového materidlu
- pri kombindcii materidlov réznej hrabky
- pri kombinécii tepelnoizolacnej a tenkovrstvovej omietky
- pri zateplovani

Vnutorné omietky:

vapennocementove:

alternativa 1 alternativa 2 alternativa 3

1. Baumit prednastrek 1. Baumit prednastrek 1. Baumit prednastrek

2. Baumit MVS 25 fahké, hr. 10 mm 2. Baumit MVR Uni, hr. 10 mm 2. Baumit vapenna omietka Klima, hr. 10 mm
vapennosadrové:

alternativa 1 alternativa 2

1. Baumit Gletovana omietka hr. 10 mm 1. Baumit MSS 20, hr. 10 mm

Vonkajsie omietky:

mineralna uslachtild omietka

1. Baumit prednastrek

2. Baumit MCS 35 lahka hr. 20 mm
3. Baumit uslachtild omietka

tenkovrstva uslachtild omietka

1. Baumit prednastrek

2. Baumit MCS 35 [ahka hr. 20 mm
3. Baumit vyrovnavacia stierka

4. Baumit univerzalny zéklad

5. Baumit nanopor omietka

fasddna farba

1. Baumit prednastrek

2. Baumit MCS 35 lahka hr. 20 mm

3. Baumit vyrovnavacia stierka vystuzena
sklotextilnou mriezkou

4. Baumit silikdnova farba

Strojovd sadrovd omietka vnutornd
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Rez stenou budovy z tvarovky

DSs 37,5/14n

Vencova tvarovka DSs 37,5/14 Dr

Preklad vysky 50 cm z tvarovky DSs 37,5/14 U

Doplinkova vystuz pod parapetom
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Leier Baustoffe SK sr.o.
Pribylinska 3, 831 04 Bratislava
Tel: 0243191 751
Fax: 02 436 42 044
E-mail: leier@leier.sk
www.durisol.sk

Spolupracujeme na realizacii
katalégovych projektov firmy:
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